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PLATEFORME
de CARACTERISATION
et d'ANALYSE

Plateforme SPECTROSCOPIE
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Thomas Kauffmann™ et David Chapron™

'Université de Lorraine, Laboratoire Mateériaux Optiques, Photonique et Systemes, Metz, France
par SPECTROSCOPIE “ Laboratoire Materiaux Optiques, Photonique et Systemesn CentraleSupelec, Universiteé Paris-Saclay,

du laboratoire LMOPS ~ Metz, France

La plateforme SPECTROSCOPIE du laboratoire LMOPS met a disposition des eéquipements de recherche
de hautes performances pour des mesures par spectroscopies Raman, infrarouge (FTIR) et de
fluorescence des rayons X.

Elle propose un acces a ces instruments (libre ou en accompagnement) ainsi qu'un ensemble de
prestations de mesures et d'analyses.

La plateforme vous accompagnera eégalement dans vos projets de recherche a travers son Savoir-
faire, son experience et ses conseils.

Instruments disponibles Exemples de mesures

Spectrometres Raman Mesures Raman aux bas nombres d’onde
-
_ et mesures Stokes / anti-Stokes

Caracteristiques

* 5 longueurs d’'onde d’excitation disponibles (355, 405,
532, 633, 785 nm)

* Large gamme spectrale (50 a 5000 cm™)

 Résolution spectrale adaptable (<1 cm™)

Mesures

* Polarisation

* Bas nombre d’onde (jusqu’a 5 cm™)

* Stokes / anti-Stokes

* Trés hautes résolution spectrale (0,02 cm™)

* En température (-196 a 600°C)

* Sous champ électrique (tension jusqu’a 300 V)

Imagerie / Cartographie

* Microscopie confocale
* Résolution spatiale laterale <1 um et axiale <2 ym
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Spectre Raman de la cystine. Spectre Raman du niobate de
lithium dopé holmium.

* Les spectres ont eté reéalisés a I'aide d’'un module « ULF » (Ultra Low Frequency)
composé de 3 filtres « Notch » en série permettant de descendre jusqu’a 5 cm™ et de

Analyses spectrales et chimiometriques visualiser egalement la partie anti-Stokes.

* Traitements des spectres (ligne de base, lissage, ...)
* Base de données Raman KnowltAll (22 400 spectres)
* Imagerie hyperspectrale

* Analyses PCA, MCR, PLS

* Les parties Stokes et anti-Stokes du spectre de la cystine sont symétriques en position.

* Le spectre Raman du niobate de lithium dopé holmium présente des pics d’emission
dans la partie Stokes superposés aux raies Raman (visibles sur la partie anti-Stokes).

Spectrometre infrarouge FTIR

Caracteristiques

* Spectrometre infrarouge a transformée de Fourier
* 3 sources MIR/NIR / UV

« Gamme spectrale large (350 a 33 000 cm™)
 Résolution spectrale possible < 0.2 cm™

Cartographie Raman
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Mesures

* Configuration en transmission ou en réeflexion
* Liquide / Solide / Gaz
* Mesure a basse temperature (cryostat)
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Spe[:tr[]m‘etre de flUUrES cence X Coexistence de deux types de structures sphérolites a et f3

dans du polypropylene isotactique (iPP)
Caracteristiques n

e a) Sphérolites a et B difficilement identifiables avec une image sous microscope et

» Eléments détectables du sodium (Na) & l'uranium (U) lumiére polarisé

* Taille du spot a I'echantillon de 10 ou 100 um

. b) Différence de position (1 cm™) de la bande d’élongation de la liaison CH, entre des
sphérolites a et f3.

Mesures

* Liquide / Solide / Poudre
* Mesure ponctuelle ou cartographie 2D
* Mesure en profondeur (variable selon I'élément)

* ¢) Cartographie Raman de la position de la bande mettant en eévidence la difference de

* Semi-quantification ou quantification apres étalonnage structure.
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