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3° Dans cette période de chaleur presque constante on re-

marque un léger maximum quand les trois étincelles sont à peu

près de mêmc longueur.
On peut étendre la propriété ainsi trouvée pour deux ou trois

étincelles à un plus grand nombre, et, si l’on fait abstraction des

légères perturbations que nous avons indiquées et qui sont en re-
lation intime avec les charges internes, on peut dire aussi due :

4° La quantité de chaleur développée par les étincelles exté-

rieures d’un condensateur est indépendante de leur nombre et

de leurs longueurs relatives, et ne dépend que du potentiel ct de
la charge du condensateur.

EFFET MÉCANIQUE SINGULIER DE LA DÉCHARGE ÉLECTRIQUE;

PAR M. E. VILLARI (1).

Quand on cherche à percer une lanie de verre mince, au moyen
d’une décharge électriclue, il arrive très souvent que l’étincelle

glisse sur les deux faces de la lame sans la rompre. Mais, si l’on
opère de la même manière avec une lame de glace argentée sur
l’une de ses deux faces et de largeur médiocre, on réussit assez
facilement à la briser par la décharge, alors méme qu’elle a plu-
sieurs millimètres d’épaisseur. On obtient des résultats analogues
si l’on fait glisser une puissante étincelle sur la seule surface ar-
gentée du verre. J’ai réussi, de cette manière, à faire éclater des
lames de glace de 7mm d’épaisseur, qui étaient parmi les plus fortes
que je possédais.

J’ai pu briser deux lames de glace, ayant ensemble une épais-
seur de 16mm à 17mm, superposées par leur face nue et présentant
leurs faces argentées à l’extérieur, en faisant éclater sur elles, à
l’aide du spintéromètre, la décharge d’une batterie de 24 bouteilles
contenant 96 unités d’électricité.

Pour que la décharge produise ces phénomènes, elle doit glisser

( 1 ) Résumé, par l’auteur, d’un Mémoire publié dans le tome IV de la quatrième(1) Résume, par l’auteur, d’un Mémoire hublié clans le tome IV delà quatrième
série des Mémoires de FAcadélnie des Sciences de 1-’Iizstititt cle Bologne.
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sur les faces argentées des lames, et l’effet produit peut être com-.
paré à un coup de marteau ou de I)él’er; je crois pouvoir l’a[Lri’
bucr à la volatilisation subite de la couche d’argent. En effet, cet
effet de la décharge augmente d’énergie avec la cluantité et avec

le potentiel de la cllarbe électrique.
Les bords du verre ainsi fracturé présentent un aspect con-

choide, et les lignes de ces fractures semblent partir de chacun
des deux pôles pour rejoindre en s’écartant les unes des autres la
face opposée. Ces lignes, par leur direction, rappellent les spec-
tres magnétiques ou les diagrammes de lignes de force.

SUR UNE INTERPRÉTATION RÉCENTE DU PHÉNOMÈNE DE HALL;

PAR M. A. RIGUI.

M. A. Leduc a donne un résumé et fait t une critique d’expé-
riences de M. Shelford Bid%;ell, à l’appui d’une nouvelle interpré-
tation du phénomène de ilall, sans doute très ingénieuse (’ ). Un
résumé d’une Note, que je viens de faire paraître, sur le même

su jet, aura quelque intérêt (2).
Ayant découvert jadis que le phénomène de Hall a une très

grande intensité avec le bismuth (:3), j’ai voulu voir si l’explica-
tion de M. Bidwell y était applicable. Comme j’ai démontré, en
outre, clue la résistance électrique du bismuth du commerce con-
tenant des traces d’étain diminue en s’échauffant entre certaines

1i mites de température 1’), et comme le phénomène de Hall a
même sens que dans l’or et le cuivre, en admettant l’explication
de M. Bidwell, il faut que le courant thernîo-électrique qui se dé-
veloppe entre une partie tendue ou comprimée et une partie qui

(’ ) Voir p. 363 de ce Volume.

(2) Transunti dell Acc. dei Lirzcei, 1881. Cette Note a été lue le 15 juin 88J.
C3) Transllnti dell’ Ace. dei Lincei, t. N-Il, 1883. C01Jlptes rendus, 1883.

JVature, 1883. Phil. -Ilag., 1883. Journal de Physique, noven1bre 1883. Mem.
dell’ Ace. di Bologiza, t. V, 1883. Nuovo Cimento, mars i88J. Journal de Phy-
sique, mars 1884.

(1) .Accade7nia dei Lincei) 1884. Journal cle Physique, aoîct i88J. 


